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1. VERANLASSUNG

In 24613 Aukrug, ist die ErschlieBung des B-Plans Nr. 28 ,RUm", stidlich der Bahnlinie
Neumdinster — Heide geplant.

Wir wurden beauftragt, fir die BaumaBnahme Baugrunduntersuchungen durchzufiihren und eine

Bewertung der Bebaubarkeit sowie Angaben zu méglichen GriindungsmaBnahmen, insbesondere der
VersickerungsmaBnahmen zu erstellen.

2. PLANUNTERLAGEN

Fir die Bearbeitung standen uns folgende Planunterlagen zur Verfligung:

2.1 von Herrn Scharlibbe (BIS-S), erhalten per E-Mail am 03.04.2019
- Lageplan mit Bohrsondierungspunkten

2.2 von Baugrundaufschlissen

- Schichtenverzeichnisse und 59 gestdrte Bodenproben von 11 Kleinrammbohrungen,
ausgefiihrt im Mai 2019.

3. BAUGELANDE UND BEBAUUNG

3.1 Allgemeines

Die Lage des Grundstiicks ist aus dem Lageplan der Anl. 1.1 und der Abb. 1 ersichtlich.

A-Nr.: 0319-19 -2-
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o dargestellte Sondierung
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Abb 1: Lageplanausschnitt, s. AnI 1.1 (o. M)
3.2 Morphologie

In dem ErschlieBungsgebiet wurden rasterartig 11 Kleinrammbohrungen gem. DIN EN ISO 22475 Teil 1
durch uns niedergebracht.

BS 2 16,18 mNHN
BS11 = 12,75 mNHN
max. Hohendifferenzen = rd. 3,43 m

Zur Zeit wird das Gebiet Gberwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzt (siehe Abb. 2 + 3).

Abb. 2: Fotografie Abb. 3: Fotografie

A-Nr.: 0319-19 -3-
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4. BAUGRUND

4.1 Allgemeines
Zur Erkundung der Baugrundverhaltnisse wurden im dem geplanten B-Gebiet 11 Kleinrammbohrungen
gemaB DIN EN ISO 22475, Teil 1 mit Endaufschlusstiefen bis max. 6,00 m unter Gelandeoberflache

niedergebracht.

Die Bodenschichtung wurde nach den Schichtenverzeichnissen bzw. unserer kornanalytischen Bewertung
der Bodenproben in Form von Bodenprofilen hdhengerecht auf Anl. 1.1 aufgetragen.

4.2 Bodenschichtung

Die Baugrundverhaltnisse sind im Gebiet gekennzeichnet durch Mutterbéden anschlieBend folgen
Sande und Schluffe.

BS 3 BS 2 BS 1
BS 4 +15.98 mMNHN +16.18 mNHN +16.00 MNHN
+15.25 MNHN L e VT 25524814 S3BPFS LS T [
WL e

BS 5

+13.67 mMNHN
S5 1 ] 59T

BS7

+16.11 mNHN
T 25529526 |

BS 9

+15.66 MNHN

BS 11
¥

e e

Abb. 4: Bodenprofile (Ausschnittkopie Anl. 1.1)

4.2.1 Mutterboden

Der Mutterboden ist setzungsverursachend.

4.2.2 Sand

Bei den gewachsenen Sanden handelt es sich um schwach grobsandige Fein- und Mittelsande. Die Sande
standen nach Einstufung entsprechend dem Bohrfortschritt in locker-mitteldichter und mit zunehmender
Tiefe in mitteldichter Lagerung an.

Eine genaue Beurteilung der Lagerungsdichte ist allerdings nur durch Rammsondierungen

gem. DIN EN ISO 22476 (4094) o. &. moglich. Sdmtliche Sande stellen einen gut tragfahigen
Baugrund dar.

A-Nr.: 0319-19 -4 -
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Kornverteilung (s. Anl. 3.1)

Probe Tiefe Ton Schluff Sand Kies
[m] [2¢] [2¢] [%e] [26]

BS 1 1,9 = 0,7 97,0 2,3

BS 3 1,9+3,4 = 1,1 98,7 0,3

BS 10 19+ 3,4 = 7,2 92,6 0,1

Die Durchlassigkeitsbeiwerte nach Hazen sind in der Regel eine halbe Zehnerpotenz zu durchlassig
gegeniber den in-Situ-Werten. Somit weisen die Sande Wasserdurchlassigkeiten von

ke =5 x 10> m/s

Die Sande der Bohrungen BS 1 und BS 3 sind nach manueller Bodenansprache wie folgt einzustufen:

SE; grobkoérniger Boden
F1, nicht frostempfindlich

= Bodengruppe gem. DIN 18196
= Zuordnung gem. ZTVE

Die Sande der Bohrung BS 10 sind nach manueller Bodenansprache wie folgt einzustufen:

= Bodengruppe gem. DIN 18196
® Zuordnung gem. ZTVE

SU; gemischtkérniger Boden
F1, nicht frostempfindlich

4.2.3 Schluff

Zur Bestimmung der Bodenklassifizierung wurden an den Bodenproben folgende Laborversuche
durchgeflihrt:

» 13 Wassergehaltsbestimmungen gemaB DIN 18121 durch Ofentrocknung
» 2 Bestimmungen der Zustandsgrenzen gemaB DIN 18122, Teil 1
= 2 Bestimmungen der Kornverteilung gemaB DIN 18123, Teil 2

Mittelwert W

Bodenart Minimum [%] Maximal [%6]
Schluff (13 Versuche) 27,1 36,9 31,6
Zustandsgrenzen (FlieBgrenze, Ausrollgrenze, und Konsistenz)
Bohrung Probe w [%] | wi [%] | we[%0] Ir [90] 1. [90]
BS 5 2-3 30,4 32,5 27,4 51 0,42
BS 8 3-4 354 39,9 35,5 4,4 1,02

w = natiirlicher Wassergehalt; w. = FlieBgrenze; wp = Ausrollgrenze; Ir = Plastizitatszahl; I = Konsistenzzahl

A-Nr.: 0319-19
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Bohrung Probe Ton Schluff Sand Kies
[%6] [%6] [%6] [%6]
BS 5 2-3 11,4 52,8 35,9 0
BS 8 3-4 12,7 52,0 35,3 0

Die FlieB-, Ausroll- und Schrumpfgrenzen sind wie folgt definiert:

= Die FlieBgrenze w ist der Wassergehalt am Ubergang von der fliissigen zur bildsamen Zustandsform.

= Die Ausrollgrenze wp ist der Wassergehalt am Ubergang von der bildsamen zur halbfesten
Zustandsform.

= Die Schrumpfgrenze wsist der Wassergehalt am Ubergang von der halbfesten zur festen
Zustandsform.

Die Zustandsform des Bodens wird durch seine Konsistenzzahl definiert:

Ic Benennung
WL—-w
Ic =
Ip <0 fllissig
I. = 0 definiert die FlieBgrenze 0-0,05 breiig
I. = 1 definiert die Ausrollgrenze 0,05-0,75 weich
Is = Zustandszahl bei Wassergehalt
an der Schrumpfgrenze 0,75-1,00 steif
1,00-Ic halbfest
> I fest bzw. hart

Der Schluff weist tiberwiegend eine steife Konsistenz auf. So beschaffen ist er hier aufgrund seiner
Tiefenlage ausreichend scherfest und als Griindungstrager fiir eine Flachgriindung geeignet. Die weich-
steifen Schluffe sind lediglich bedingt tragfahig (s. Abs. 7).

A-Nr.: 0319-19 -6-
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5. BODENKENNWERTE (CHARAKTERISTISCHE WERTE)

5.1 Bodenkennwerte charakteristische Werte

Aufgrund der Laboransprache sowie Erfahrungen des Unterzeichners an vergleichbaren Verhéltnissen
kénnen folgende bodenmechanischen Kennziffern in Ansatz gebracht werden:

Bodenart Scherfestigkeit Wichte Steifemodul @ Bodenklasse
0[] ¢’ [KN/m?] y [KN/m3] | y' [KN/m?] Es [MN/m?] DIN 18300 ¢
Homogen-
bereich
Mutterboden Aushub erforderlich 1-3/A
Sand 30,0 - 35,0 0,0 18-19 10-11 30-60 3/B
Schluff steif 27,5 2,5-50 18 8 6-10 3-4
Schluff steif-weich 25,0 0,0-25 18 8 3-8 4

(1) Bodenklassen gem. DIN 18300 Ausgabe 2012; ist die Angabe von Homogenbereichen gem. DIN 18300 Ausgabe 2015 gewiinscht, sind
weiterfiihrende Feld-und Laborversuche erforderlich

(2) die Steifemoduln insbesondere der bindigen Béden sind auf Basis der Laborversuche und der Bodenansprache aufgrund von Erfahrungen
abgeschatzt. Eine genauere Bestimmung kann nur anhand ungestorter Bodenproben und entsprechender Druck-Setzungs-Versuche erfolgen, bzw.
bei rolligen Bdden Uber eine Bestimmung der genauen Lagerungsdichte

5.2 Homogenbereiche gemafR DIN 18300

Aufgrund unserer Bodenansprachen, der durchgefiihrten Laborversuche und Erfahrungen mit vergleich-
baren Bdden, werden die angetroffenen Bdden in folgende Homogenbereiche gemaB VOB 2015
eingeteilt; eine Streuung der Kennwerte wurde berlicksichtigt. Fiir statische Bemessungen sind nicht die
hier getroffenen Festlegungen, sondern die Kennwerte des Absatzes 5.1 maBgebend.

Die in den Zeilen 5-8 der nachfolgenden Tabellen angegebenen Bodenkennwerte kdnnen oder werden
nur an bindigen Béden ermittelt, so dass flir rollige Boden dort keine Angaben gemacht werden
(Kennzeichnung durch /).

Weitere Einschrankungen ergeben sich durch das Aufschlussverfahren; an Bodenproben, die durch
Kleinrammbohrungen gewonnen werden, sind nicht alle Untersuchungen der Liste mdglich; nur an
sogenannten ,ungestorten® Bodenproben, die durch verrohrte Bohrungen oder Schurfe gewonnen
werden, sind alle Parameter ermittelbar.

Parameter, die mit ,—" gekennzeichnet sind, wurden nicht naher untersucht, da sie flir die entsprechende
Bodenart von untergeordneter Bedeutung sind.

A-Nr.: 0319-19 -7-
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Homogenbereich A1

Homogenbereich B1

Homogenbereich C1

Ortsiibliche Bezeichnung
KorngréBenverteilung
Massenanteile Steine @
Dichte @

Undrénierte Scherfestigkeit
Wassergehalt ®
Plastizitatszahl,

Konsistenz ©

Lagerungsdichte @

Organischer Anteil ®
Bodengruppe ©
LAGA (19

Deponieklasse

Mutterboden

Angabe nicht mdglich
17-18 kN/m3

~ ~ ~— ~—

locker

0-5 %
OH
Z1.1

Sand
siehe Anlage 3.1
Angabe nicht mdglich
18-19 kN/m3

~ ~ ~ ~—

Locker-mitteldicht und
mitteldicht
SE, SU*, SU, SI
20
DKO

Schluff
siehe Anlage 3.2
Angabe nicht moglich
18-19 KN/m3
50-150
25,0-40,0 %
4,0-10,0 %
0,4-1,2

UL, TL, ST, SU*
1.2
DKO

(1) KorngroBenverteilung gemal DIN 18123

(7) Lagerungsdichte, DIN EN ISO 14688-2, 18126

(8) Organischer Anteil, DIN 18128

(10) Einstufung gem LAGA-Richtlinie

6. WASSER

(9) Bodengruppe DIN 18196

(2) Massenanteile Steine, Blécke und groBe Blécke nach DIN EN ISO 14688-1
(3) Dichte nach DIN EN ISO 17892-2, DIN 18125-2 (4) Undranierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4, 18136, 18137-2

(5) Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 (6) Plastizitdtszahl, Konsistenz, DIN 18122-1

Wahrend der Bohrarbeiten wurden Wasserstande zw. 1,50 m und 4,50 m unter Gelandeoberflache

eingemessen. Hierbei handelt es sich um von Stau- und Schichtenwasser liberlagertes Grundwasser.

BS-Nr. Wasserstand bezogen auf Wasserstand bezogen auf mNHN
Geldndeoberflache [m]
1 1,50 14,50
2 2,20 13,98
3 2,30 13,68
4 2,80 12,45
5 4,50 9,17
6 1,90 14,19
7 3,00 13,11
8 3,80 11,04
9 4,00 11,66
10 3,50 10,34
11 3,20 9,55

Mit Schwankungen des Grundwassers um rd. 1,0 m, bzw. héherem Aufstau ist zu rechnen.

A-Nr.: 0319-19
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7. BAUGRUNDBEWERTUNG UND ALLGEMEINE ANGABEN ZUR
BEBAUBARKEIT

7.1 Bauwerke

Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben (ber Planungen von Gebduden vorliegen und im vorliegenden
Bericht auftragsgemaB nur ,Tendenzen" hinsichtlich der Bebaubarkeit aufgezeigt werden sollen bzw.
kdnnen, wird hier wie folgt allgemein Stellung genommen:

- Die Oberbdden (Mutterbdden) sind als Griindungstrager generell ungeeignet.

- Die angetroffenen Sande sind wenig zusammendriickbar und somit fiir die Bebauung mit {blichen
Geschossigkeiten/Lasten von Einfamilienhdusern prinzipiell geeignet.

- Die steif-weichen, weich-steifen Schluffe sind nur bedingt als Griindungstrager fir
Flachgriindungen geeignet; die tatsachlichen Konsistenzen sind ggfs. im Einzelfall vor Baubeginn
zu ermitteln und danach die jeweiligen Griindungen gesondert zu beurteilen.

Generell sind somit Flachgriindungen maoglich.

Grundsatzlich gilt jedoch im Rahmen der vorliegenden a//gemeinen Bewertung : Die vorgenannte
Beurteilung entbindet nicht von der Notwendigkeit der Uberpriifung der Baugrundverhéltnisse im
Einzelfall (— s.a. DIN EN 1997 bzw. 1054) und der danach notwenigen Beurteilung der
Wechselbeziehung Baugrund <> Bauwerk.

7.2 Verkehrsflachen

Die Hohenlagen der StraBen liegen anndhernd in Gelandeoberfldche. Grundsatzlich bestehen nach Abtrag
der Mutterbodendecke gegen die Flachgriindung der StraBen keine Bedenken.

Die anstehenden Sande sind frostsicher und zumindest als Frostschutzschicht ,,Untere Lage" bei
entsprechender Nachverdichtung wieder zu verwenden. Ob ganzlich auf eine neu einzubauende
Frostschutzschicht verzichtet werden kann, hangt von der genauen Hohenlage der StraBe und dem dann
noch ggf. zu ermittelndem Verformundsmoduln E,: und E,; ab.

Die anstehenden Schluffe sind bedingt tragfahig, weisen allerdings Verformungsmoduln von
Ev2 < 45 MN/m2 auf. Es wird eine Untergrundverbesserung im Bereich angeschnittener Schluffe
(rd. 0,5-0,7 m Kiessandbodenersatz) erforderlich.

A-Nr.: 0319-19 -9-
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7.3 Ver- und Entsorgungsleitungen

Ausgehend von einer Hohenlage geplanter Ver- und Entsorgungsleitungen zwischen 1,0 m und 3,0 m
unter Gelandeoberflache liegen die Leitungen in den guttragfahigen Sanden und Schluffen. Eine
Flachgriindung kann wie folgt vorgenommen werden:

- Die unterhalb der Oberbdden vorhandenen Sande sind als Griindungstrager flir Flachgriindungen
prinzipiell geeignet.

- Bei Anschnitt der Schluffe ist unterhalb der Leitung ein Stabilisierungspolster in einer Machtigkeit
von mind. 40 cm (Material Schottertragschicht 0-45/0-36 oder Betonrecycling
0-45/0-36) anzuordnen.

Fir die Verlegung der Leitungen sind je nach Hohenlage und Lage der Leitungen Wasserhaltungs-
maBnahmen erforderlich. Im Bereich der bindigen Béden kann die Wasserhaltung durch eine offene
Wasserhaltungen, d. h. Pumpensumpf und Dranagen erfolgen. Im Bereich der Sande kénnen in
Abhangigkeit der Tiefenlage der Leitungen auch kiesummantelte Kleinfilterbrunnen notwendig werden.

Die Baugruben kénnen gem. DIN 4124 bei entsprechenden Platzverhaltnissen frei abgebdscht hergestellt

werden. Im Sandbereich sind bei einer entsprechenden Wasserabsenkung Béschungsneigungen von
B=45° und im Schluff von B=50-60° (je nach Konsistenz) mdglich.

8. VERSICKERUNG

Generell ist eine Versickerung gem. DWA (iber Mulden, Rigolen oder Rohrigolen méglich. Lediglich im
Bereich der BS 5 und BS 8 sind keine Versickerungen zu realisieren.

A-Nr.: 0319-19 -10-
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9. ZUSAMMENFASSUNG

Die Baugrundverhaltnisse sind im Gebiet Uiberwiegend
gekennzeichnet durch Mutterbdden, anschlieBend folgen
Sande und Schluffe.

Wahrend der Bohrarbeiten wurden Wasserstdande zw. 1,50 m
und 4,50 m unter Gelandeoberfldche eingemessen. Hierbei
handelt es sich um ,echtes" frei einpendelndes Grundwasser.

Flachgriindung ublicher Wohnhausbauten, StraBen und

KanalbaumaBnahmen grundsatzlich mdglich. Detailbeurteilung
der Einzelobjekte wird empfohlen.

GSB GrundbaulNGENIEURE
Schnoor + Brauer GmbH & Co. KG

STICHWORT

BODENSCHICHTUNG

WASSER

BEBAUBARKEIT

ABSCHNITT

g a2

A-Nr.: 0319-19
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Legende Bodenarten und Konsistenzen(Auszug aus DIN 4123)
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l mS (Mittelsand)
l gS (Grobsand)
l U (Schluff)
=

T (Ton)

H (Torf)

F (Mudde)
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Bohrpunktlagen in UTM/ETRS89-Koordinaten (Genauigkeit:
Lage +/-2 cm; Hohe +/-4 cm). Die angegebenen Koordinaten
sind mafRgeblich. Die tatsachliche Lage der Bohrpunkte

ist aus den UTM-Werten herzuleiten. Die Lage der Bohr-
punkte ist nur skizzenhaft aufgetragen.

Legende allgemein + Grundwasser
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Schichtenverzeichnis

for Bohrungen ohne Gewinnung x
von gekernten Proben :

nach DIN EN ISO 22475-1
o
©
0
ErschlieBung B-Plan Nr. 28 ,,RGm” o
in <
(3¢}
™
24613 Aukrug <
sUdlich der Bahnlinie -
Neumunster - Heide .
x
L
Auftragsnummer: 0319-19 ;
a
Kleinrammbohrung Nr.: 1-11 o
0
Bohrunternehmer: selbst -
<
Bodenansprache: S. Schiefelbein, M. Ortmann, o
T. Utermann .
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Y
o2
Bohrgerit: nach DIN 4021 "
Bohrlochdurchmesser: 80 - 40.mm i
=
Verrohrung: nein ;
Gebohrt am: 03., 23. + 27.05.2019 5
(-]

Aufiraggeber:
Amt Mittelholstein

SCHNOOR + BRAUER



Auftrags-Nr.:

¥ Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& g GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
) Seite 1
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
.. Datum:
: ;. +16.
Bohrung BS1 /Blatt:1 Hohe 16.00 mNHN 03.05 2019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden Pr. | 1 0.40
b)
0.40
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D}
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig Pr. 2 1.90
Pr. 3 3.40
b)
3.50
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) Dl
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig GW (1.50), nach Pr. 4 4.90
Beendigung der Pr. 5 6.00
by Sondierung
6.00
¢) steif - weich d) e) grau
) schluff 9) h) i)
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

¥ Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& g GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
) Seite 2
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
.. Datum:
: ;. +16.
Bohrung BS2 /Blatt:1 Hohe 16.18 mNHN 03.05 2019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden Pr. | 1 0.70
b)
0.70
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D}
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig Pr. 2 2.20
Pr. 3 3.50
b)
3.50
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) Dl
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig GW (2.20), nach Pr. 4 5.00
Beendigung der Pr. 5 6.00
by Sondierung
6.00
¢) steif - weich d) e) grau
) schluff 9) h) i)
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

¥ Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& g GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
" Seite 3
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
.. Datum:
: ;. +15.
Bohrung BS3 /Blatt:1 Hohe 15.98 mNHN 03.05 2019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, sandig Pr. | 1 0.40
b)
0.40
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D}
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig Pr. | 2 1.90
Pr. 3 3.40
b)
4.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) Dl
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig GW (2.30), nach Pr. 4 4.90
Beendigung der Pr. 5 6.00
by Sondierung
6.00
¢) steif - weich d) e) grau
) schluff 9) h) i)
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

/S Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
" Seite 4
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
Bohrun BS 4 Blatt: 1 Hohe:  +15.25 mNHN Datum:
onrung S / Blatt 6he 5.25m 03.05.2019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, sandig Pr. | 1 0.50
b)
0.50
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig Pr. 2 2.00
Pr. 3 3.50
b)
3.50
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig Pr. 4 5.00
b)
5.00
¢) steif - weich d) e) grau, braun
) schluff 9) h) i)
+
a) Feinsand, schluffig GW (2.80), nach Pr. 5 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb e) braun
f) Feinsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

/S Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& g GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
" Seite 5
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
Bohrun B Blatt: 1 Hohe: +13.67 mNHN Datum:
ohrung S5 /Blatt ohe 3.67m 03.05 2019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, sandig Pr. | 1 0.40
b)
0.40
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
a) Schluff, feinsandig Pr. | 2 1.90
Pr. 3 3.40
b)
3.50
c) d) nzb e) braun
) Schiuff 9) h) D}
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig Pr. 4 4.00
b)
4.00
¢) steif - weich d) e) braun
) schluff 9) h) i)
a) Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig Pr. 5 5.00
b)
5.00
c) d) nzb e) braun
f) Feinsand 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig GW (4.50), nach Pr. 6 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) Izb - nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

A Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& g GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
" Seite 6
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
.. Datum:
: ;. +16.
Bohrung BS6 /Blatt:1 Hohe 16.09 mNHN 93,05 2019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, sandig, Wurzelreste Pr. 1 0.50
b)
0.50
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D}
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig Pr. 2 2.00
Pr. 3 3.90
b)
3.90
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) Dl
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig GW (1.90), nach Pr. 4 5.00
Beendigung der Pr. 5 6.00
by Sondierung
6.00
¢) steif - weich d) e) grau
) schluff 9) h) i)
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

¥ Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& g GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
" Seite 7
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
Bohrun BS 7 Blatt: 1 Hohe: +16.11 mNHN Datum:
onrung S / Blatt 6he 6.11 m 23 05.2019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, sandig, Wurzelreste Pr. 1 0.50
b)
0.50
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig Pr. 2 2.00
Pr. 3 4.50
b)
4.50
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
+
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig Pr. 4 5.60
b)
5.60
¢) steif d) e) grau, braun
) schluff 9) h) i)
+
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schluffig GW (3.00), nach Pr. 5 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb e) braun
f) Feinsand 9) h) D]
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

¥ Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& g GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
" Seite 8
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
Bohrun B Blatt: 1 Hohe:  +14.84 mNHN Datum:
onrung S8 / Blatt 6he 84 m 97 05.9019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, sandig GP | 1 0.40
b)
0.40
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, Schluff-Lagen GP | 2 1.70
b)
1.70
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Schluff, sehr schwach tonig, schwach sandig Pr. 3 3.20
Pr. 4 4.70
b)
4.70
¢) steif - weich d) e) braun
) schluff 9) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schluffig GW (3.80), nach Pr. 5 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb e) braun
f) Feinsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

/S Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& g GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
" Seite 9
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
onrung S9 / Blatt 6he 5.66 m 97 05.9019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, sandig GP | 1 0.40
b)
0.40
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig GP 2 1.90
GP 3 3.40
b)
3.40
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) Dl
a) Mittelsand, feinsandig Pr. 4 4.40
b)
4.40
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Schluff, sehr schwach tonig, schwach sandig Pr. 5 4.80
Pr. 6 5.40
b)
5.40
¢) steif d) e) braun
) Schiuff 9) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig GW (4.00), nach Pr.| 7 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb €) braun
f) Feinsand 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

¥ Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& g GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
i Seite 10
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
Bohrun BS 1 Blatt: 1 Hohe:  +13.84 mNHN Datum:
onrung S10 / Blatt 6he 3.84m 97 05.9019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, sandig GP | 1 0.40
b)
0.40
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig GP 2 1.90
GP 3 3.40
b)
3.40
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Schluff, sehr schwach tonig, schwach sandig Pr. 4 4.50
b)
4.50
¢) steif d) e) braun
f) Schluff 9) h) )
a) Feinsand, schluffig Pr.| 5 5.00
b)
5.00
c) d) nzb e) braun
f) Feinsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig GW (3.50), nach Pr. 6 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

¥ Schichtenverzeichnis 0319-19
v
& g GSB fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
) Seite 11
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum" in 24613 Aukrug, sudl. der Bahnlinie NMS - Heide
Bohrun BS 11 Blatt: 1 Hohe:  +12.75 mNHN Datum:
onrung S / Blatt 6he 5m 27 05.2019
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, sandig GP | 1 0.40
b)
0.40
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D}
a) Schluff, sandig GP | 2 1.10
b)
1.10
¢) steif d) e) braun
f)  Schluff 9) h) D}
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig GP | 3 2.50
b)
2.50
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig GW (3.20), nach Pr. 4 4.00
Beendigung der Pr. 5 6.00
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




i GrundbaulNGENIEURE Schnoor + Brauer ' . . BV: ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rim"
GmbH & Co. KG KornungS“nle 24613 Aukrug
Bovenauer Strale 4 24796 Bredenbek ) )
04334/ 161680 Fon  www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Amt Mittelholstein
04334 / 18168-22 Fax info@gsh.sh mail Arbeitsweise: 2 x Trockensiebung + 1 x Nassabsiebung
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
/ﬁk
/f///_
90 //
80 A //

70 /

60 /

50

. I/
. ]/

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20 / /
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10 L/ /
/]
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0 1 11 1 “’ 1 11 1 1 11 1 1 11 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): Frostsicherheit: Bodengruppe: Bemerkungen: (: ? 8 jc>
h:\Auf_2019\0319-19\ > S =
=
. Labor\KVs\ ® L8
- . - .. LO

BS 1 1,9m mS, fs, gs 2.7/1.0 /0.7/97.0/2.3 2.4 -10 F1 SE 0319-19-KVS-01 cé
. 3
BS 3 1,9+3,4 m mS, fs, gs' 2.7/1.0 -/1.1/98.7/0.3 1.8 - 10° F1 SE g
2
Bearbeiter: br/bii Datum: 25.06.2019 .

BS 10 1,9+3,4m mS, fs, u', gs' 4.4/1.3 - /7.2/92.6/0.1 6.3-107° F1 SuU




i GrundbaulNGENIEURE Schnoor + Brauer Kornu n S||n|e BV: ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rim"
GmbH & Co. KG
Bovenauer StraRe 4 24796 Bredenbek g 24613 AUkrUQ .
04334 /181680 Fon  www.gsbish web DIN 18123 AG: Amt Mittelholstein
04334 /18168-22 Fax info@gsb.sh mail Arbeitsweise: kombinierte Sieb-Schlammanalyse
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
90 /
80

70 /

60 A

/
w0 /

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20 v
/,//
//
0 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): Frostsicherheit: Bodengruppe: Bemerkungen: g ? 8 jc>
h:\Auf_2019\0319-19\ > S =
=
_ Labor\KVS\ ® L8
BS 5 1,9+3,4m U, fs, t -/- 11.4/52.8/35.9/0.0 - - 0319-19-KVS-02 © 2
c
— 3
BS 8 3,2+4,7m U, fs, t' -/- 12.7/52.0/35.3/0.0 - - 3
@
-
Bearbeiter: br/bii Datum: 01.07.2019 .




GrundbaulNGENIEURE Schnoor + Brauer GmbH & Co. KG

Bovenauer Str. 4

04334 / 18168-0
04334 / 18168-22

Auftrags-Nr.: 0319-19

Anlage: 4.1

24796 Bredenbek

Fon
Fax

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122
BV: ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum"

24613 Aukrug

Prafungsnummer: 1

Entnahmestelle: BS 5
Tiefe: 1,9+3,4m

Art der Entnahme: GP
Bodenart: Schluff

Probe entnommen am: 05.2019/ut,schi,ort

Bearbeiter: br/bi Datum: 01.07.2019
38.0
— 37.0
N Wassergehalt w = 30.4 %
S 36.0 \ 9
E 35.0 FlieBgrenze w, = 325 %
E e
34.0 = 0
g \0\ Ausrollgrenze w, 27.4 %
S 33.0 s
I e -S> Plastizitatszahl I, = 5.1 %
3 32.0 ~
= \\ Konsistenzzahl I, = 0.42
31.0 5 c
30.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform I, = 0.42
|
halbfest | steif | weich | breiig flussig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w;) [%]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
g‘ plastische
T TA
'_'& one ,'1,0\
- 30 - QY
% mittelplastische /\'2;
Dl) Tone TM //Q‘
= o\
:‘.,E \(\\e’ Tone mit organischen
‘N 20 _ w\’ 1 Beimengunden, organogene Tone OT ~— |
b |e'Cht_ und ausgepragt
© plastische Schluffe | plastische Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
10 sand-Ton- schen Beimen-
Gemische ST qungen und organo-
7 S T gene Schluffe OU
- stchen_b_e_r_eﬁc_h____:_/_,;____ und mittelplastische
4 Qand-Srhlnff- leicht nlasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

h:\Vorlagen-GSB\Laborversuche\Atterberg\A4-laser

FlieRgrenze w, [%0]




GrundbaulNGENIEURE Schnoor

Bovenauer Str. 4

04334 / 18168-0
04334 / 18168-22

Fon
Fax

24796 Bredenbek

+ Brauer GmbH & Co. KG

Auftrags-Nr.: 0319-19
Anlage: 4.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122
BV: ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rum"

24613 Aukrug

Prifungsnummer: 2

Entnahmestelle: BS 8
Tiefe: 3,2+4,7m

Art der Entnahme: GP
Bodenart: Schluff

Probe entnommen am:

05.2019/ut,schi,ort

Bearbeiter: br/bi Datum: 01.07.2019
46.0
X 440 \\ Wassergehalt w = 35.4 %
= : _ 0
= 10 \\o\ FlieBgrenze w, = 39.9 %
= = 0
o " Ausrollgrenze w, = 35.5 %
(@]
5 400 fFm————F———4 F——
@ \ Plastizitatszahl 1, = 4.4 %
a [o]
= 380 D Konsistenzzahl 1. = 1.02
36.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I, = |1_02 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w;) [%]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
g‘ plastische
T TA
'_'& one ,'1,0\
— 30 @\,
< . X ¥
] mittelplastische /\'2;
Dl) Tone TM //Q‘
= ,6\9 ) )
E \(\\ Tone mit organischen
‘N 20 _ w\’ 1 Beimengunden, organogene Tone OT ~— |
b |e'Cht_ und ausgepragt
o plastische Schluffe | plastische Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
10 sand-Ton- schen Beimen-
Gemische ST gungen und organo-
7 S R gene Schluffe OU
_________ Zwischenbereich _ -7 | _ lund1p zlplastische
4 " ananthlllff. ___________ leicht nlasti- Sch|bg UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

h:\Vorlagen-GSB\Laborversuche\Atterberg\A4-laser

FlieRgrenze w, [%0]




Anlage 5.1

LAGA-Untersuchungen von ¥ eurofins V/GSB

GrundbaulNGENIEURE
Schnoor + Brauer

Bauvorhaben: ErSChl. B-Plan NI’28 ,,RUm", GmbH & Co. KG
.. - . . Sitz der Gesellschaft: Bredenbek
sudl. der Bahnlinie Neumiinster-Heide, 24613 Aukrug Pt

Pers. haftende Gesellschafterin:
0319 19 GSB GrundbaulNGENIEURE
- Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Auftragsdatum: 12.06.2019 Auftragsnummer: Bredonbok - Amsgarcht Kil
HRB 17028 Kl Geschéfisfihrer:
Frank Schnoor, Gerd Brauer

Mischprobe entnommen am: 03.,23.+27.05.2019
LAGA-Untersuchung/en bei Eurofins vom: 26.06.2019
Ergebnisse der LAGA-Untersuchung/en: dbbe L Bl el bk
LABORANALYSEN
Probenbez. Zusammensetzung Ergebnis | Bodenansprache (GSB)* BAUGRUNDGUTACHTEN
UMWELTGEOTECHNIK*
MP 2 BSL/(Pr. 2) + BS2/(Pr. 2) + 70 Sande

BS3/(Pr. 2) + BS4/(Pr. 2) + BS6/(Pr. 2) +
BS7/(Pr. 2) + BS8/(Pr. 2) + BS9/(Pr. 2) + |  DKO
BS10/(Pr. 2) + BS11/(Pr. 3)

MP 3 BSl/(Pr 4) + BSZ/(PI‘ 4) + Z1.2 Schluff Dipl.-Ing. Frank Schnoor
BS3/(Pr. 4) + BS5/(Pr. 2 + 3) + DKO Dipl.-Ing. Gerd Brauer
BS8/(Pr. 3 + 4) +BS11/(Pr. 2)

Hauptsitz

Bovenauer StraBe 4
24796 Bredenbek

04334 /181680 Fon
04334 /18 168 22 Fax

Biro Hamburg

Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn

04121 /701 68 17 Fon

www.gsb.sh
info@gshb.sh

*Die Bodenansprache (GSB) ist nicht mit der spezifischen Bodenart (LAGA) gleichzusetzen.
*Kooperationspariner
Umweligeotechnik
Dipl.-Geol. Ziegenmeyer
Beratender Geologe (BDG)

Ramskamp 77-85
25337 Elmshorn

04121 /701 65 19 Fon
04122 / 707 65 15 Fux

umwelt-nord@mail.de


Nathalie
Schreibmaschinentext
Anlage 5.1


GrundbaulNGENIEURE Schnoor + Brauer GmbH & Co. KG
Bovenauer Str. 4

24796 Bredenbek
Tel. 04334/18168-0 Fax. /18168-22 0319_19
Mail: info@gsb.sh

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme 7/ Veranlasser:

Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Amt Mittelholstein

2 Ort der Probenahme/ Grundstick/ Bauvorhaben:
Erschl. B-Plan Nr.28 ,,Rum*“, stdl. der Bahnlinie Neumiunster-Heide, 24613 Aukrug

3 Art des zu beprobenden Materials:
MP 1 = Mutterboden

MP 2 = Sande

MP 3 = Schluffe

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
03.,23.,27.05.2019 /7 10.00 Uhr /MP1/MP 2/ MP 3

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefahrdungen:
/

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrung

8 Farbe der Probe:
Hell- bis Dunkelbraun

9 Geruch der Probe:
ohne

10 |Bodenansprache:

MP 1 = Mutterboden, Wurzelreste

MP 2 = Gemischtkodrnig gewachsende Sande
MP 3 = Schluffe

11 |Art der Lagerung /7 Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Glaser

12 |Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
/.

13 |Einflusse auf das beprobte Material:
/

14 |Entnahme der Probe (Gerate):
Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm — 40 mm, Zusammenfihrung der Probe im
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenem Glasern

15 | Art des Probegefalies:
Lagerung in luftdicht verschlieBbarem Glasbehalter

16 | Transport, Vorbehandlung:
kuhl, keine Vorbehandlung

17 |Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)
Ggf: Aufgrund Uberschreitung relevanter Parameter Untersuchung nach BBodSchV

18 |Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im
Bodenlabor GSB

19 |Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben

Siehe Anlage 1.1/

MP 1 = BS1 - BS11/(Pr. 1)

MP 2 = BS1/(Pr. 2) + BS2/(Pr. 2) + BS3/(Pr. 2) + BS4/(Pr. 2) + BS6/(Pr. 2) +

GrundbaulNGENIEURE Schnoor + Brauer GmbH & Co.KG, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680



BS7/(Pr. 2) + BS8/(Pr. 2) + BS9/(Pr. 2) + BS10/(Pr. 2) + BS11/(Pr. 3)
MP 3 = BS1/(Pr. 4) + BS2/(Pr. 4) + BS3/(Pr. 4) + BS5/(Pr. 2 + 3) + BS8/(Pr. 3 + 4) +
BS11/(Pr. 2)

20

Ort, Datum, Unterschrift

Sz,éms H an @%9/

Bredenbek, 12.06.2019

GrundbaulNGENIEURE Schnoor + Brauer GmbH & Co.KG, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680




Priufberichtsnummer: AR-19-XF-000882-01

.:% eurOfinS Seite 1 von 11

Eurofins Umwelt Nord GmbH - Lise-Meitner-Str. 1 — 7 - D-24223 - Schwentinental

GSB GrundbaulNGENIEURE Schnoor + Brauer
GmbH & Co. KG

Bovenauer StraRe 4

24796 Bredenbek

Titel: Priifbericht zu Auftrag 31918829

Prifberichtsnummer: AR-19-XF-000882-01

Auftragsbezeichnung: 0319-19 ErschlieBung B-Plan 28, Aukrug

Anzahl Proben: 3

Probenart: Boden

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 14.06.2019

Prifzeitraum: 14.06.2019 - 26.06.2019

Kommentar: ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rim", sudl. der Bahnlinie Neumuinster-Heide, 24613
Aukrug

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Priifgegenstéande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr tbernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Anhéange:

GSB 31918829 PN

Martin Jacobsen Digital signiert, 26.06.2019

Prifleiter Dr. Martin Jacobsen

Tel. +49 4307 900352 Eurofins Umwelt Nord GmbH

Eurofins Umwelt Nord GmbH Tel. +49 441 21830 0 GF: Olaf Meyer Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Stedinger Strasse 45a Fax +49 441 21830 12 BLZ 207 300 17

D-26135 Oldenburg info.oldenburg@eurofins-umwelt.de Amtsgericht Oldenburg HRB 141387 Kto 7000001350

www.eurofins.de/umwelt.aspx USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525 IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 Sande MP 3
Mutterbo- Schluffe
den
Vergleichswerte Probennummer 319074938 | 319074939 | 319074940
Parameter Lab. |Akkr. Methode Z0 Sand zchhT:;‘/ Z0 Ton Z0* Z11 Z1.2 Z2 BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
C;?E:Z:]ir;ge inkl FRAf  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 kg 0,7 0,8 0,8
u

Fremdstoffe (Art) FR/f  |JE02 |DIN 19747: 2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) FR/A  |JE02 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebruickstand > 10mm FRf |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 nein nein nein
Ruckstellprobe FR/f Hausmethode 100 g - 411 -
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘FR/u ‘JEOZ ‘DIN EN 14346: 2007-03 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0,1 ‘ Ma.-% ‘ 92,6 ‘ 93,0 ‘ 78,9 ‘
Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘FR/f ‘JEO2 ‘DIN 1SO 17380: 2006-05 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 ‘ 3 ‘ 10 ‘ 0,5 ‘ mg/kg TS ‘ <0,5 ‘ <05 ‘ <05 ‘
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01%
Arsen (As) PRI g0z (DN NSO 172942 10 15 20 157 45 45 150 038 mglkg TS 2,1 2,0 6.0
Blei (Pb) PRI E02 (D8 FNISO 172942 40 70 100 | 140 | 210 | 210 | 700 2 mglkg TS 10 3 12
Cadmium (Cd) PRI |JE0p | DI N ISO 172942 0.4 1 1,5 19 3 3 10 0.2 mgkg TS | <02 <0,2 <02
Chrom (Cr) PRI |JE0p | D0 N ISO 172942 30 60 100 120 180 180 600 1 mg/kg TS 6 4 24
Kupfer (Cu) PRI E0z (DN FHISO 172942 20 40 60 80 120 | 120 | 400 1 mglkg TS 4 1 11
Nickel (Ni) PRI |uEoz | B ISO 172042 15 50 70 100 | 150 | 150 | 500 1 mg/kg TS 3 5 17
Quecksilber (Hg) PRI g0z |DN N ISO 12846 0,1 05 1 1 1,5 1,5 5 0,07 mgkg TS | <0,07 <0,07 <0,07
Thallium (T1) PRI |JE0p | D0 N ISO 172942 0,4 0,7 1 0,74 2,1 2,1 7 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2
Zink (Zn) PRI |JEop | D0 N ISO 172942 60 150 200 300 450 450 1500 1 mg/kg TS 18 16 44




o= eurofins
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 Sande MP 3
Mutterbo- Schluffe
den
Vergleichswerte Probennummer 319074938 | 319074939 | 319074940
Parameter Lab. |Akkr. Methode Z0 Sand chl'h?:f:q/ Z0 Ton Z0* Z11 Z1.2 z2 BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glihverlust FRIf  |JEO2 |DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - 0,6 2,2
TOC FRf |JEO2 |DINEN13137:2001-12 | 0,5% 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 0,1 Ma.-% TS 0,8 <0,1 0,3
EOX FRIf |JEO2 |DIN 38414-517: 2017-01 1 1 1 19 3% 3% 10 1,0 malkg TS <1,0 <1,0 <1,0
Schwerfliichtige lipophile FRA  |JEO2 |LAGA KW/04: 2009-12 0,02 Ma.-% - <0,02 <0,02
Stoffe
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |FR/f  |JE02  |2005-01/LAGA KW/04: 100 100 100 200 300 300 1000 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |FR/f  |JE02  |2005-01/LAGA KW/04: 400 600 600 2000 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2009-12
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol PRI (JE02  [Pose B BATTel & 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Toluol PRI |JE0z [PodG HB BATTel 4 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol PR (JE02 [PooG B BATTel & 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol FRIf  |JE02 gg(;fo:s Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol PRI (JE02 [PeiG HBBATTel % 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX PRI (JE02 [Pise B BATTel & 1 1 1 1 1 1 1 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
Isopropylbenzol (Cumol) FRA  |JE02 ;l)-(;fo:B Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS - < 0,05 <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Styrol FRIf JE02 |00 08 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05
Summe BTEX + Styrol + HLUG HB Bd.7 Teil 4: N N
Cumol FRIf|JE02 |, o e mg/kg TS - (n.b.) (n.b.)
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 Sande MP 3
Mutterbo- Schluffe
den

Vergleichswerte Probennummer 319074938 | 319074939 | 319074940
Parameter Lab. |Akkr. Methode Z0 Sand chLh?:?/ Z0 Ton Z0* Z11 Z1.2 z2 BG Einheit
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan FRAf  |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen FRIf  |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen FR/f  |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Chloroform (Trichlormethan) |FR/f |JE02 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
1,1,1-Trichlorethan FRAf  |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan FRAf  |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Trichlorethen FRAf |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Tetrachlorethen FRA  |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
1,1-Dichlorethen FRA |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
1,2-Dichlorethan FRA  |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 < 0,05
E::;EZ;:KW (10 FR |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 1 1 1 1 1 1 1 mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 Sande MP 3
Mutterbo- Schluffe
den
Vergleichswerte Probennummer 319074938 | 319074939 | 319074940

Parameter Lab. |Akkr.Methode Z0 Sand chl'h?:?/ Z0 Ton Z0* Z11 Z1.2 z2 BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FRAf  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen FR |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Acenaphthen FRIf  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Fluoren FR |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren FRA  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Anthracen FRAf  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Fluoranthen FRA |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Pyren FR |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen FRAf |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Chrysen FR |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzol[b]fluoranthen FRA  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 < 0,05
Benzolk]fluoranthen FR/f |[JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren FRIf |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren FRf |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen FRf |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen FR/  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
::l:r:g 16 EPA-PAK FRI |JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 3 3 3 3 37 37 30 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
i:?r?::a:irsl ePﬁ(PE;gne FRI |JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 Sande MP 3
Mutterbo- Schluffe
den
Vergleichswerte Probennummer 319074938 | 319074939 | 319074940
Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand zgcl'h?:?/ Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 FRf |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
PCB 52 FRf |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
PCB 101 FR/f  |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
PCB 153 FR/f  [JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 138 FR/  [JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 180 FR/  [JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |FRf |JE02 |DINEN 15308:2016-12 | 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
PCB 118 FRA |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
Summe PCB (7) FRF |JE02 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
Physikal.-chem. KenngroBen aus 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert FR/  |JEO2 |DIN 38404-C5:2009-07 | 6,5-9,5(/6,5-95(/65-95(65-95(65-95| 6-12 | 55-12 6,5 7,7 7,9
Temperatur pH-Wert FR/  |JEO2 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 21,4 20,2 21,4
Leitfahigkeit bei 25°C FR/f |JEO2 |DIN EN 27888: 1993-11 250 250 250 250 250 1500 2000 5 pS/cm 54 67 237
Wasserléslicher Anteil FR/ |JEO2 |DIN EN 15216: 2008-01 0,15 Ma.-% - <0,15 <0,15
Gesamigehalt an gelosten FR/f  |[JEO2 |DIN EN 15216: 2008-01 150 mg/l - <150 <150
Feststoffen
Anionen aus dem 10:1-Schutteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
. DIN EN ISO 10304-1:
Fluorid FRIf |JE02 | 000 s 0,2 mg/| - <0,2 <0,2
Chlorid (Cl) PRI E0z |DrS BN ISO 10304 30 30 30 30 30 50 100 1,0 mg/l 2,0 <1,0 42
Sulfat (S04) PRI E0z |SrN BN ISO 10304 20 20 20 20 20 50 200 1,0 mg/l 14 <1,0 39
Cyanide, gesamt FRf  |JEO2 2&%3‘7'80 14403 (D6): 5 5 5 5 5 10 20 5 pg/l <5 <5 <5
Cyanid leicht freisetzbar / DIN EN ISO 14403 (D6):
FRf  |JE02 - < <

Cyanid frei 2002-07 0,005 mg/| 0,005 0,005




Priufberichtsnummer: AR-19-XF-000882-01

.:‘O eurOfinS Seite 7 von 11

Probenbezeichnung MP 1 MP 2 Sande MP 3
Mutterbo- Schluffe
den
Vergleichswerte Probennummer 319074938 | 319074939 | 319074940

Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand ch"h?:;"/ Z0Ton | ZO* Z1.1 Z1.2 72 BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) PRI E02 |D8 FHISO 172942 0,001 mg/l - < 0,001 <0,001
Arsen (As) PRI E0z (DN FHISO 172942 14 14 14 14 14 20 60° 1 ng/l 1 <1 <1
Barium (Ba) PRI |JE0p | D0 FNISO 172942 0,001 mg/l - 0,003 0,018
Blei (Pb) PRI E0z (DS FHISO 172942 40 40 40 40 40 80 200 1 ug/! <1 <1 <1
Cadmium (Cd) PRI g0z (DN N ISO 172942 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6 03 ug/l <03 <03 <03
Chrom (Cr) PRI Eoz |Drn FHISO 172942 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 25 60 1 ug/! <1 <1 <1
Kupfer (Cu) PRI |JE0z | FISO 172042 20 20 20 20 20 60 100 5 ug/! <5 <5 <5
Molybd&n (Mo) PRI |JE0p | D0 N ISO 17294 0,001 mg/l - < 0,001 0,002
Nickel (Ni) PRI g0z (DN FHISO 172942 15 15 15 15 15 20 70 1 ug/! <1 <1 <1
Quecksilber (Hg) PRI g0z |orl H IS0 12846 <05 | <05 | <05 | <05 | <05 1 2 0,2 Hg/l <0,2 <0,2 <0,2
Selen (Se) PRI E02 |DN FHISO 172942 0,001 mg/l - < 0,001 0,001
Zink (Zn) PRI E02 (DN FHISO 172942 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 600 10 ug/! <10 <10 <10
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
(GDe(I)bg;er org. Kohlenstoff FR |JEO2 |DIN EN 1484: 1997-08 1,0 mgl/l - 6,3 6,6
zz:zz:?:;zﬁmchﬁg FRIC JE02 | DN ENISO 14402 (HET) ] 50 20 20 20 20 40 100 10 ug/! <10 <10 <10
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

* Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.
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Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JEO2 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Tabelle 11.1.2-2/-4 + -3/ -5.
Zuordnungswerte flir Grenzwerte Z0*: Maximale Feststoffgehalte fur die Verfillung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel"
fur die Verfiillung von Abgrabungen in Nr. 11.1.2.3.2).

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

Der Wert 0,7 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.

Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch glinstigen Deckschichten eingebaut werden.
Bei natlrlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/I.

Bei natlrlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 120 pg/l.

Im Prifbericht aufgefiihrte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschlieBlich eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT, eine rechtsverbindliche Zuordnung der Priifberichtsergebnisse im
Sinne der zitierten Regularien wird ausdrucklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise
vereinfacht dargestellt und berlcksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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Bewertung

Die Bewertung bezieht sich ausschlieRlich auf die in AR-19-XF-000882-01 aufgeflhrten Ergebnisse. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind
teilweise vereinfacht dargestellt und berlicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes.

Nachfolgend aufgefiihrte Proben weisen im Vergleich zur LAGA TR Boden (2004) Tabelle 11.1.2-2/-4 + -3/ -5 die dargestellten
Uberschreitungen auf. Eine Rechtsverbindlichkeit der Bewertung wird ausdriicklich ausgeschlossen.

X: Uberschreitung festgestellt

Probenbeschrei- MP 1 Mutterboden

bung:

Probennummer: 319074938

Test Parameter Z0 Sand |Z0 Lehm/| Z0 Ton Z0* Z1.1 21.2 z2
Schluff

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) |TOC X X X X

Ma.-% TS

Probenbeschrei- MP 3 Schluffe

bung:

Probennummer: 319074940

Test Parameter Z0 Sand |Z0 Lehm/| Z0 Ton Z0* Z11 Z1.2 z2
Schluff

Nickel [Konigswasser-Aufschluss] mg/kg Nickel (Ni) X

TS

Sulfat [10:1 Eluat, S4] mg/I Sulfat (SO4) X X X X X
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

319074939
MP 2 Sande

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruickstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Priufberichtsnummer: AR-19-XF-000882-01
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Auftraggeber
Nein

0,0g
nein

nein

Fraktionierendes Teilen
41149

Nr. DKO |DKI, I, REK |Parameter Zerkleinern **) |Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse |[< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 pm 29
1.01/1.02 *) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300 g
1.01/1.02 *) X X GB21 <10 mm Nein Nein 2004
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

319074940
MP 3 Schluffe

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruickstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Priufberichtsnummer: AR-19-XF-000882-01
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Auftraggeber
Nein

0,0g
nein

nein

Fraktionierendes Teilen
-9

Nr. DKO |DKI, I, REK |Parameter Zerkleinern **) |Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse |[< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 pm 29
1.01/1.02 *) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300 g
1.01/1.02 *) X X GB21 <10 mm Nein Nein 2004
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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Eurofins Umwelt Nord GmbH - Lise-Meitner-Str. 1 — 7 - D-24223 - Schwentinental

GSB GrundbaulNGENIEURE Schnoor + Brauer

GmbH & Co. KG
Bovenauer StrafRe 4
24796 Bredenbek

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:

Kommentar:

Extrakt aus Prifbericht (Auftrag): AR-19-XF-000882-01 (31918829)
EX-19-XF-000162-01

0319-19 ErschlieBung B-Plan 28, Aukrug

2
Boden
Auftraggeber

14.06.2019
14.06.2019 - 26.06.2019

ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rim", sudl. der Bahnlinie Neumuinster-Heide, 24613
Aukrug

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Priifgegenstéande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr tbernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Anhéange:
GSB 31918829 PN

Martin Jacobsen
Prifleiter
Tel. +49 4307 900352

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Stedinger Strasse 45a
D-26135 Oldenburg

Digital signiert, 26.06.2019
Dr. Martin Jacobsen
Eurofins Umwelt Nord GmbH

Tel. +49 441 21830 0 GF: Olaf Meyer Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Fax +49 441 21830 12 BLZ 207 300 17
info.oldenburg@eurofins-umwelt.de Amtsgericht Oldenburg HRB 141387 Kto 7000001350
www.eurofins.de/umwelt.aspx USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525 IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung MP 2 Sande MP 3
Schluffe
Vergleichswerte Probennummer 319074939 | 319074940

Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode DK 0 ‘ DK ‘ DKl ‘ DK Il BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. FR/f  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 kg 0,8 0,8
Verpackung
Fremdstoffe (Art) FR/A  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 nein nein
Fremdstoffe (Menge) FR/  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0
Siebruickstand > 10mm FRf  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 nein nein
Ruckstellprobe FRIf Hausmethode 100 g 411 -
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘FR/u ‘JEO2 ‘DIN EN 14346: 2007-03 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0,1 ‘ Ma.-% ‘ 93,0 ‘ 78,9 ‘
Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘FR/f ‘JEOZ ‘DIN 1SO 17380: 2006-05 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0,5 ‘ mg/kg TS ‘ <05 ‘ <05 ‘
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01%
Arsen (As) FRAf  |JEO2 2(')25?(')\'2'80 17294-2: 0,8 mg/kg TS 2,0 6,0
Blei (Pb) PRI E02 |DrS FHISO 172942 2 mglkg TS 3 12
Cadmium (Cd) FRIf  |JEO2 %g;g‘z'so 17294-2: 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2
Chrom (Cr) FRf  |JEO2 %ﬁ:g‘z'so 17294-2: 1 mg/kg TS 4 24
Kupfer (Cu) FR/f  |JE02 2&?;8‘2'50 17294-2: 1 mg/kg TS 1 11
Nickel (Ni) PRI g0z (DN FNISO 172942 1 mg/kg TS 5 17
Quecksilber (Hg) PRI |JE02 | DI =NISO 12846 0,07 mgkg TS | <0,07 <0,07
Thallium (T1) PR g0z (DN NSO 172942 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2
Zink (Zn) FRAf  |JEO2 g(l)g;glzlso 17294-2: 1 mg/kg TS 16 44
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Probenbezeichnung MP 2 Sande MP 3
Schluffe
Vergleichswerte Probennummer 319074939 | 319074940
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode DK 0 ‘ DK ‘ DKl ‘ DK Il BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glihverlust FRA |JE02 |DIN EN 15169: 2007-05 3 32 52 10% 0,1 Ma.-% TS 0,6 2,2
TOC FRAf |[JEO2 |DINEN 13137: 2001-12 1 12 37 6 0,1 Ma.-% TS <0,1 0,3
EOX FRf  |JEO2 |DIN 38414-S17: 2017-01 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0
zzz:f\gerﬂuchtlge lipophile FRI  |JE02 |LAGA KW/04: 2009-12 0,1 0,4% 0,8% 44 0,02 Ma.-% <0,02 <0,02
DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |[FR/f  |JE02 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40
2009-12
DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |FRf  |JE02 |2005-01/LAGA KW/04: 500 40 mg/kg TS <40 <40
2009-12
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol FRA  |JEO2 '2"0%’0(_30;'5 Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05
Toluol PRI |JE0z [PEHG HBBATTel % 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05
Ethylbenzol PRI |JE02 [Pose B BATTel & 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol PRI |uEop |HLS HB BAT Tell & 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
o-Xylol FRE  |JEO2 ;')‘(;JOC_;O';B Ba.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Summe BTEX FRF  |JE02 ;’OL(;JO(_BO:B Bd.7 Teil 4: mg/kg TS (n.b)" (n.b)"
Isopropylbenzol (Cumol) FR  |JEO2 ;')‘(;JOC_EO';B Ba.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Styrol FRAE JE02 |00 o e 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05
Summe BTEX + Styrol + HLUG HB Bd.7 Teil 4:
cumol FRIE E02 |Do e el 6 mg/kg TS (n.b.)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP 2 Sande MP 3
Schluffe

Vergleichswerte Probennummer 319074939 | 319074940
Parameter Lab. |Akkr.|Methode DKO | DKI | DKII | DKII BG Einheit
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan FR/f  |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen FR/ |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen FRAf  |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05
Chloroform (Trichlormethan) |FR/f  |JE02 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan FR/f  |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Tetrachlormethan FR/f  [JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Trichlorethen FR/ |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Tetrachlorethen FR/f |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen FR/f  |[JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan FR/f  [JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
i:gnn:zt::;KW we FRF |JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 mg/kg TS (n.b)" (n.b.)"?
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Probenbezeichnung MP 2 Sande MP 3
Schluffe
Vergleichswerte Probennummer 319074939 | 319074940

Parameter Lab. |Akkr.|Methode DKO | DKI | DKII | DKII BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FR/f  |[JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthylen FR/f  |[JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthen FR/f  |[JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoren FR |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Phenanthren FR |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Anthracen FR |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoranthen FR |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Pyren FR/f  |[JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen FRf |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Chrysen FRA |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzol[b]fluoranthen FRf |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen FRf |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren FR/f  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren FRf |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen FRf |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[ghiJperylen FR/f  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
S;;T:g 16 EPA-PAK FR |JE02 |DINISO 18287:2006-05 | 30 mgkg TS | (n.b)" (n.b)"
fl:r;:?:a:i: :)ili;gne FRIf |JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP 2 Sande MP 3
Schluffe
Vergleichswerte Probennummer 319074939 | 319074940

Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode DK 0 ‘ DK ‘ DKl ‘ DK Il BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 FRf |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 52 FRf |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 101 FRf |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 153 FRf |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 138 FRf |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 180 FRf |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |[FRf [JE02 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)"
PCB 118 FR/f  |JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
Summe PCB (7) FR |JE02 |DINEN 15308:2016-12 | <1 mgkg TS | (n.b)" (n.b)"
Physikal.-chem. KenngréBen aus 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert FRA |JEO2 |DIN 38404-C5: 2009-07 |5,5-13%(55-13%(55-13Y 4-13° 7.7 7.9
Temperatur pH-Wert FR/  |JEO2 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 20,2 21,4
Leitfahigkeit bei 25°C FR/f |JEO2 |DIN EN 27888: 1993-11 5 uS/cm 67 237
Wasserloslicher Anteil FR/f |JEO2 |DIN EN 15216: 2008-01 0,15 Ma.-% <0,15 <0,15
S::tzgtf?::alt an gelosten FRf |JEO2 |DIN EN 15216: 2008-01 400 3000 6000 10000 150 mgl/l <150 <150
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid FRA  |JE02 2(%;(')\'7'80 10304-1: 1 5 15 50 0,2 mg/| <0,2 <0,2
Chlorid (CI) PRI Eoz |DrS BN ISO 10304 80% | 1500” | 15007 | 2500 1,0 mg/l <1,0 42
Sulfat (SO4) PRI WEoz (D8 FNISOT0304T 4009 | 20007 | 2000”7 | 5000 1,0 mg/! <10 39
Cyanide, gesamt FRAf  |JE02 g(l)gfgl;so 14403 (D6): 5 pg/l <5 <5
3:::2 'f‘::ht frelsetzbar/ ey lgop [DINENISO1440306): | g | g 0.5 1 0,005 mg/ <0005 | <0,005
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Probenbezeichnung MP 2 Sande MP 3
Schluffe
Vergleichswerte Probennummer 319074939 | 319074940
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr.‘Methode DK 0 ‘ DK | ‘ DK II ‘ DK Il BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) PRI WEoz (8 FHISOTTZ4Z g 006 | 0,03" | 0,07 | 0,57 0,001 mg/! <0001 | <0,001
Arsen (As) PRI g0z (DN N ISO 172942 005 | 02 02 2,5 0,001 mg/l < 0,001 < 0,001
Barium (Ba) PRI |JE0p | D0 N ISO 172942 2 5" 10" 30 0,001 mg/l 0,003 0,018
Blei (Pb) PRI WEoz (DR FNISOTTEEE 905 | 02 1 5 0,001 mg/! <0,001 | <0,001
Cadmium (Cd) PRI E02 (DN FNISO 172942 0,004 | 0,05 0,1 0,5 0,0003 mg/l <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) PRI WEoz (DR FNISONTEEZ 005 | 0,3 1 7 0,001 mg/! <0,001 | <0,001
Kupfer (Cu) PRI |JE0p | DI N ISO 172942 0.2 1 5 10 0,005 mg/| <0005 | <0,005
Molybdén (Mo) PRI g0z |Dn FHISO 172942 005 | 03" | 1™ 3 0,001 mg/! < 0,001 0,002
Nickel (Ni) PRI E0z (DN FHISO 172942 004 | 02 1 4 0,001 mg/! <0,001 | <0,001
Quecksilber (Hg) PRI |JE0z | EHISO 12846 0,001 | 0,005 | 0,02 0,2 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002
Selen (Se) PRI E0z |SrS FHISO 172942 001 | 003" | 005" | 07 0,001 mg/! < 0,001 0,001
Zink (Zn) PRI g0z (DN NSO 172942 0.4 2 5 20 0,01 mg/! <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
(GDe(I)og;er org. Kohlenstoff FRf |JEO2 |DIN EN 1484: 1997-08 502 50" 80™ | 100" 1,0 mg/l 6,3 6,6

Prifberichtsnummer: EX-19-XF-000162-01
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

* Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JEO2 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach DepV, DK 0 - lll (02.05.2013) .

2 Eine Uberschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zustindigen Behérde bei Bodenaushub (AVV 17 05 04 und 20 02 02) und bei Baggergut (AVV 17 05 06) zuléssig, wenn a) die Uberschreitung

ausschlieRlich auf natirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des Baggergutes zuriickgeht, b) sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen, c) bei der gemeinsamen
Ablagerung mit gipshaltigen Abféllen der DOC-Wert maximal 80 mg/I betragt, d) auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnitts ausschlief3lich nicht
gefahrliche Abfalle abgelagert werden und e) das Wohl der Allgemeinheit — gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung — nicht beeintrachtigt wird. Der Zuordnungswert gilt nicht fiir Aschen aus der
Braunkohlefeuerung sowie fiir Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe aus Hochtemperaturprozessen; zu Letzteren gehdren insbesondere Abfélle aus der Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schlacke,
Stéube und Schldamme aus der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochéfen, Schachtéfen und Stahlwerken der Eisen- und Stahlindustrie. Bei gemeinsamer Ablagerung mit gipshaltigen Abfallen darf der
TOC-Wert der in Satz 1 genannten Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe maximal 5 Masseprozent betragen. Eine Uberschreitung dieses TOC-Wertes ist zuldssig, wenn der DOC-Wert maximal 80 mg/l betragt.
Der Zuordnungswert gilt nicht fur Asphalt auf Bitumen- oder auf Teerbasis.

¥ Der Zuordnungswert gilt nicht fiir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fiir Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe aus Hochtemperaturprozessen; zu Letzteren gehdren insbesondere Abfélle aus der

Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schlacke, Staube und Schlamme aus der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochéfen, Schachtéfen und Stahlwerken der Eisen- und Stahlindustrie. Bei gemeinsamer

Ablagerung mit gipshaltigen Abfallen darf der TOC-Wert der in Satz 1 genannten Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe maximal 5 Masseprozent betragen. Eine Uberschreitung dieses TOC-Wertes ist zuléssig,

wenn der DOC-Wert maximal 80 mg/l betragt. Der Zuordnungswert gilt nicht fir Asphalt auf Bitumen- oder auf Teerbasis.

Gilt nicht fur Asphalt auf Bitumen- oder auf Teerbasis.

Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen ist die Ursache zu priifen. Werden jedoch auf Deponien der Klassen | und Il gefahrliche Abfalle abgelagert,

muss deren pH-Wert mindestens 6,0 betragen.

Der Gesamtgehalt an geldsten Feststoffen kann gleichwertig zu Chlorid und Sulfat angewandt werden.

Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschlieRlich nicht gefahrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

Der Gesamtgehalt an gelésten Feststoffen kann gleichwertig zu Chlorid und Sulfat angewandt werden.

8 Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zuldssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 I/kg nicht {iberschreitet. Der Gesamtgehalt an

gelosten Feststoffen kann gleichwertig zu Chlorid und Sulfat angewandt werden.

Uberschreitungen des Antimonwertes sind zuléssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung bei L/S = 0,1 I/kg nicht iberschritten wird.

Uberschreitungen des Antimonwertes sind zuléssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung bei L/S = 0,1 I/kg nicht tiberschritten wird. Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem

Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschlieRlich nicht gefahrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschlieRlich nicht gefahrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

Der Zuordnungswert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den Zuordnungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhalt.

Der Zuordnungswert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den Zuordnungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhalt.

Eine Uberschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zusténdigen Behérde bei Bodenaushub (AVV 17 05 04 und 20 02 02) und bei Baggergut (AVV 17 05 06) zuldssig, wenn a) die Uberschreitung

ausschlieRlich auf natirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des b) sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen, c) bei der gemeinsamen Ablagerung mit gipshaltigen

Abfallen der DOC-Wert maximal 80 mg/l d) auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines e) das Wohl der Alilgemeinheit — gemessen an den Anforderungen dieser

Verordnung — nicht beeintrachtigt wird. Auf Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit gefahrlichen Abféllen abgelagert oder eingesetzt werden.
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‘ mweit

" Der Zuordnungswert fur DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den Zuordnungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhalt.
Eine Uberschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zusténdigen Behérde bei Bodenaushub (AVV 17 05 04 und 20 02 02) und bei Baggergut (AVV 17 05 06) zuldssig, wenn a) die Uberschreitung
ausschlieRlich auf natirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des b) sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen, c) bei der gemeinsamen Ablagerung mit gipshaltigen
Abféllen der DOC-Wert maximal 80 mg/l d) auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines e) das Wohl der Allgemeinheit — gemessen an den Anforderungen dieser
Verordnung — nicht beeintrachtigt wird. Auf Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit gefahrlichen Abféllen abgelagert oder eingesetzt werden.
Uberschreitungen des DOC-Wertes bis maximal 100 mg/l sind zuldssig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt keine gipshaltigen Abfélle und seit dem 16. Juli 2005 ausschlieRlich nicht gefahrliche
Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

Im Prifbericht aufgefiihrte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschlieRlich eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT, eine rechtsverbindliche Zuordnung der Priifberichtsergebnisse im
Sinne der zitierten Regularien wird ausdriicklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise
vereinfacht dargestellt und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Bewertung

Die Bewertung bezieht sich ausschlieRlich auf die in EX-19-XF-000162-01 aufgefiihrten Ergebnisse. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind
teilweise vereinfacht dargestellt und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes.

Keine der in EX-19-XF-000162-01 enthaltenen Proben weist eine Uberschreitung des niedrigsten Zuordnungswertes, bzw. eine
Verletzung eines Grenz- oder Richtwertes der Liste DepV, DK 0 - 1l (02.05.2013) auf.
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

319074939
MP 2 Sande

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruickstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Prufberichtsnummer: EX-19-XF-000162-01
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Auftraggeber
Nein

0,0g
nein

nein

Fraktionierendes Teilen
41149

Nr. DKO |DKI, I, REK |Parameter Zerkleinern **) |Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse |[< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 pm 29
1.01/1.02 *) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300 g
1.01/1.02 *) X X GB21 <10 mm Nein Nein 2004
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

319074940
MP 3 Schluffe

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruickstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Prufberichtsnummer: EX-19-XF-000162-01
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Auftraggeber
Nein

0,0g
nein

nein

Fraktionierendes Teilen
-9

Nr. DKO |DKI, I, REK |Parameter Zerkleinern **) |Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse |[< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 pm 29
1.01/1.02 *) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300 g
1.01/1.02 *) X X GB21 <10 mm Nein Nein 2004
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter



Eurofins Umwelt Nord GmbH — Niederlassung Kiel

Lise-Meitner-Strale 1-7, 24223 Schwentinental Telefon: +49-(0)4307-900352 martinjacobsen@eurofins.de

BBSchV - Vorsorge-Werte

Auftraggeber  : GSB Grundbauingenieure Schnoor & Brauer
Bovenauer Stral3e 4
24796 Bredenbek

Probenart : Mutterboden

Projekt :0319-19 ErschlieBung B-Plan 28, Aukrug

Probeneingang :14.06.2019

Auftragsnummer: 31918829

Lehm/ Humusgehalt | Humusgehalt
Bezeichnung Einheit MP 1 Sand Schluff Ton <=8% > 8%

Probennummer 319074938
Parameter
Trockenmasse Ma.-% 92,6
Cadmium (Cd) mg/kg TS <0,2 0,4 1 1,5
Blei (Pb) mg/kg TS 10 40 70 100
Chrom (Cr) me/kg TS 6 30 60 100
Kupfer (Cu) mg/kg TS 4 20 40 60
Quecksilber (Hg) mg/kg TS < 0,07 0,1 0,5 1
Nickel (Ni) mg/kg TS 3 15 50 70
Zink (zn) mg/kg TS 18 60 150 200
PCB 28 mg/kg TS <0,01
PCB 52 mg/kg TS <0,01
PCB 101 mg/kg TS <0,01
PCB 153 mg/kg TS <0,01
PCB 138 mg/kg TS <0,01
PCB 180 mg/kg TS <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG mg/kg TS (n.b.) 0,05 0,1
Summe PCB (7) mg/kg TS (n.b.)
Naphthalin mg/kg TS <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05
Acenaphthen mg/kg TS < 0,05
Fluoren mg/kg TS <0,05
Phenanthren mg/kg TS < 0,05
Anthracen mg/kg TS < 0,05
Fluoranthen mg/kg TS < 0,05
Pyren mg/kg TS < 0,05
Benzo[a]anthracen mg/kg TS <0,05
Chrysen mg/kg TS < 0,05
Benzo[b]fluoranthen mg/kg TS <0,05
Benzo[k]fluoranthen mg/kg TS <0,05
Benzo[a]pyren mg/kg TS <0,05 0,3 1
Indeno(1,2,3-cd]pyren mg/kg TS <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen mg/kg TS <0,05
Benzo[ghi]perylen mg/kg TS < 0,05
Summe 16 EPA-PAK exkl.BG mg/kg TS (n.b.) 3 10
TOC Ma.-% TS 0,8

,<" bzw. n.n. = nicht nachweisbar (unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze)

Das Priifergebnis bezieht sich auf die untersuchte Laborprobe.

Ausziige aus dem Prifbericht diirfen nicht ohne Zustimmung des Laboratoriums vervielfaltigt werden.
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Legende Bodenarten und Konsistenzen(Auszug aus DIN 4123)

steif Mu Mu (Mutterboden) l S (Sand)
weich - steif N .
A A (Auffullung) fS (Feinsand)
© G (Kies) l mS (Mittelsand)
o O
g Z fG (Feinkies) l gS (Grobsand)
°o mG (Mittelkies) l U (Schluff)
O o
[}
- o] gG (Grobkies) l T (Ton)

SRULED

H (Torf)

F (Mudde)

HF (Torfmudde)

Klei (Klei)

Lg (Geschiebelehm)

Mg (Geschiebemergel)

Bohrpunktlagen in UTM/ETRS89-Koordinaten (Genauigkeit:
Lage +/-2 cm; Hohe +/-4 cm). Die angegebenen Koordinaten
sind mafl3geblich. Die tatsachliche Lage der Bohrpunkte

ist aus den UTM-Werten herzuleiten. Die Lage der Bohr-
punkte ist nur skizzenhaft aufgetragen.

Legende allgemein + Grundwasser

e Aufbewahrungszeit der Proben

mind. 3 Monate
e Gelandelinien geradlinig interpoliert

e Grundwasserstande sind nicht
ausgepegelt !
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Auftragsnummer:
Auftraggeber: 0319-19
Amt Mittelholstein Anlage:
GrundbaulNGENIEURE 6.1
Schnoor + Brauer MaRstab:

GmbH & Co. KG

Bauvorhaben:

ErschlieBung B-Plan Nr. 28 "Rim"

Bovenauer Str. 4
24796 Bredenbek

www.gsb.sh
info @ gsb.sh

sudlich der Bahnlinie Neumuinster - Heide
24613 Aukrug
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Bearbeiter:

br/bs

Erstellungsdatum:
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